


 
 

BISOS C digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) med stöd från Riksbankens Jubileumsfond, 2008. 
Vid digitaliseringen har en innehållsförteckning skapats och lags till. 
 
urn:nbn:se:scb-bi-c0-6701_ 

INLEDNING 
 

TILL 
 
Bidrag till Sveriges officiella statistik. C, Bergshantering. Commerce Collegii 
underdåniga berättelse för år ... – Stockholm : P.A. Norstedt & söner, 1859-
1911. 
Täckningsår: 1858-1910. 
Serien bytte 1867 namn till Bergshanteringen. 
 

Föregångare: 

Bergs-Collegii underdåniga berättelse om förhållandet med bergshandteringen. – Stockholm, P. A. 
Norstedt & söner, 1835-1858. 
Täckningsår: 1833-1857. 
 

Efterföljare: 

Bergshantering / Kungl. Kommerskollegium. – Stockholm : K. L. Beckman, 1912-1978. – 
(Sveriges officiella statistik). 
Täckningsår: 1911-1977. 
 

Översiktspublikation: 

Historisk statistik för Sverige. Statistiska översiktstabeller : utöver i del I och del II publicerade 
t.o.m. år 1950. – Stockholm : Statistiska centralbyrån, 1960. 
S. 1. Tab. 1. Produktion av järnmalm, tackjärn samt vissa andra metaller 1836-1950. 
S. 2. Tab. 2. Produktion av viktigare andra malmer än järnmalm samt av stenkol m. m. 1871-1950. 
S. 3. Tab. 3. Produktion av viktigare järnmalm och tackjärn länsvis 1881-1950, 1000 ton. 
S. 4-5. Tab. 4. Bergshantering 1896-1950. 
 
Sveriges bergshantering år 1913 : specialundersökning / av Kommerskollegium. – Stockholm : 
Isaac Marcus, 1917. – 257, 108 s. – (Sveriges officiella statistik). 
S. 1-85: Några historiska data rörande den svenska bergshanteringen [från äldsta tid och fram till 
1915]. 



BIDRAG TILL 

SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. 

C) BERGSHANDTERINGEN. 

COMMERCE COLLEGII 

U N D E R D Å N I G A B E R Ä T T E L S E 

FÖR ÅR 

1867. 

STOCKHOLM, 
TRYCKT HOS JOH. BECKMAN, 

1868. 





 
 
 
 

 
 
 

Innehåll. 
 
 

Sid.
1:o Jernhandteringen: 

 Malmuppfordringen………………………………………………… 4.
 Tackjernstillverkningen…………………………………………….. 11.
 Gjutgodstillverkningen……………………………………………… 14.
 Stångjernstillverkningen……………………………………………. 16.
 Jernmanufaktur- och Ståltillverkningen…………………………….. 18.
 Jernrörelsen på vågarna……………………………………………... 19.

2:o Tillverkningen vid de så kallade Ädlare Verken: (guld; silfver; 
koppar; nickel; messing;)……………………………………………... 21.

3:o Diverse Verk och Tillverkningar: (kopparhamrar och kopparvalsverk; 
bly; zink; kobolt; brunsten; svafvel; kopparvitriol; jern-vitriol; 
rödfärg; alun; blyerts; porfyr; marmor; stenkol;)……………………... 23.

 
 

Öfversigt rörande de vid bergshandteringen åren 1863-1867 åstadkomna 
produkter……………………………………………………………… 

27.

4:o Arbetskraft: (antal arbetare använda vid bruks- och bergverks-
rörelsen; olycksfall bland dessa arbetare; ångmaskiner använda vid 
bruks- och bergverksrörelsen;)………………………………………... 28.

5:o Inmutningar och Hvilostånd…………………………………………... 29.
6:o Förändringar genom anläggning eller nedläggande af Verkstäder…… 30.

 





STORMÄKTIGSTE, A L L E R N Å D I G S T E K O N U N G ! 

Jemnlikt Nådig föreskrift, får Eders Kongl. Maj:ts och Rikets Commerce-Collegium härmed afgifva underdånig Berät
telse rörande Bergshandteringen i Riket för bruksåret 1867, med redogörelse under särskilda rubriker för de förhål
landen, berörda Berättelse bör omfatta. 



4 1867. 

1:o) Jernhandteringen. 
a) Malmuppfordringen. 

Under bruksåret hafva, på sätt här nedan finnes närmare angifvet, blifvit upphemtade 11,401,831 centner 
10 u bergnialm, samt 418,436 centner 30 & sjö- och myrmalmer. 

De grufvor, som under året varit bearbetade, äfvensom de belopp bergmalm, hvilka ur dem erhållits, äro följande: 
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Det sålunda uppfordrade beloppet bergmalm öfverstiger det under året 1866 upphemtade med 35,753.04 cent-
ner, och är med undantag af det under året 1865 uppfordrade, hvilket utgjorde 11,681,729.30 centner, det största, 
som under något år erhållits. Ofvannämnda, under året 1867 uppfordrade, belopp sjö- och myrmalmer, åter, öfverstiger 
det året 1866 erhållna belopp af samma slags malmer med 226,526.73 centner. 

Enligt Tullverkets räkenskaper äro under kalenderåret 1867 ur Riket utförda 236,775 centner jernmalm, 
hvaremot enahanda slags utförsel året 1866 uppgick till 328,109 centner. 



1867. 11 

b) Tackjernstillverkningen. 

Under året hafva 220 masugnar varit begagnade. Blåsningstiden har utgjort tillsammans 34,746 dygn 2 tim

mar; och tillverkningen har uppgått till 5,964,543 centner 77 % deraf 126,008 centner 54 <£ gjutgods, åstadkommet 

direkt ur masugnarna. I de orter, der tiondetackjern ännu fortfarande finnes påfördt, har tiondefrihet blifvit veder

börande tillgodoräknad för 2,609 dygn 16 timmar, hvaraf 728 dygn 3 timmar i anseende till ny blåsning och 1,881 

dygn 13 timmar på grund af frihetsår. I sistberörda, fabrikanterne på grund af frihetsår tillgodoräknade, antal fri

dygn ingår dock äfven hela blåsningstiden för tre masugnar, en i Vestmanlands Län och två i Örebro Län, 

för hvilka frihetsåren under bruksårets lopp tilländagått, och för hvilkas skattläggning åtgärder blifvit vidtagna. 

För den så kallade Vesterbergslagen, i Kopparbergs Län, äfvensom för Ofvansjö och Thorsåkers Bergslag, i 

Gefleborgs Län, har, .så vidt inkomna uppgifter gifva vid handen, icke heller för nu ifrågavarande år något 

tiondetackjern blifvit påfördt, ehuru, på sätt Kammar- och Oommerce-Oollegierna i underdånigt utlåtande, angående 

väckt fråga om tackjernstiondens afskaffande äfven inom de privilegierade Bergslagerne, den 31 December 1867, efter 

lemnad utredning i ämnet, i underdånighet anfört, sistnämnda orter äro att betrakta såsom åtnjutande bergslagsfriheter. 

Af det debeterade tiondetackjernet, 17,748 centner 33.46 % hafva 1,808 centner 16.29 <% anmälts till leverering in natura. 

I nedanstående Tabell Lit. A. äro nämnda förhållanden, i afseende å produktion äfvensom i fråga om erlagdt 

tiondejern, upptagna särskildt för hvarje Län, der, i förra fallet, tackjernstillverkning egt rum, och, i senare hänseendet, 

tackjernstionde utgått. 

Lit. A. Tackjernstillverkningen, året 1867. 
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Den sålunda åstadkomna tillverkningen öfverstiger den för året 1866 med 549,673.97 centner, samt medeltillverk

ningen för de nästföregående fem åren med 861,586.75 centner, och är den största, som för något år finnes uppgifven. 

Fördelas, på sätt förut skett, tackjernstillverkningen å nedannämnda Bergslager och öfriga orter i Riket, med 

angifvande af antal begagnade masugnar, blåsningstid, tillverkningsbelopp, dygnstillverkning samt medelbelopp för hvarje 

masugn af blåsningstid och tillverkning, med sistnämnda medelbelopp äfvensom tillverkningsbeloppen utjemnade till hela 

tal, så finnes förhållandet derutinnan för bruksåret 1867 hafva varit följande: 

Lit. B. Tackjernstillverkningen inom och utom Bergslag, året 1867. 

Enligt denna fördelning, belöpte sig tillverkningen inom Bergslag för bruksåret 1867 till 51.03 % af det inom 

Riket i dess helhet tillverkade beloppet, under det att enahanda tillverkning för året 1866 uppgick till 52.95 % af 

nämnda belopp. Medelbeloppet af dygnstillverkningen, åter, har för bruksåret 1867 utgjort: inom Bergslag 174.76 

centner samt utom Bergslag 168.55 centner, och för Riket i dess helhet 171.66 centner, hvaremot enahanda slags belopp 

för bruksåret 1866 utgjorde inom Bergslag 167.30, utom Bergslag 161.40 och för Riket i dess helhet 164.47 centner; 

och äro förstnämnda, under året 1867 uppnådda, belopp, i hvad angår förhållandet så väl inom som utom Bergslag 

äfvensom för Riket i dess helhet, de största, som hittills under något år blifvit åstadkomna. Vid hvarje masugn till

verkades i medeltal året 1867, inom Bergslag 27,923 centner, utom Bergslag 26,314 centner och inom Riket i dess 

helhet 27,112 centner, under det att tillverkningsbeloppen i dessa hänseenden året 1866 utgjorde: inom Bergslag 

26,796 centner, utom Bergslag 22,546 centner och inom Riket i dess helhet 24,613 centner. 

Beräknad Länsvis, har dygnstillverkningen i medeltal uppgått till följande belopp: 

Län. År 1867. År 1866. 
Centner. Centner. 

Norrbottens 87.37. 61.78. 

Vesterbottens 169.42. 166.56. 

Vesternorrlands 150.82. 159.94. 
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År 1867. År 1866. 
Centner. Centner. 

Jemtlands 46.37. 32.27. 

Gefleborgs 190.75. 177.16. 

Upsala 214.83. 229.87. 

Stockholms 181.73. 218.07. 

Kopparbergs 191.47. 177.82. 

Vestmanlands 185.20. 171.43. 

Örebro 169.75. 164.66. 

Skaraborgs 158.91. 166.36. 

Vermlands 190.55. 184.86. 

Elfsborgs 155.88. 155.03. 

Södermanlands 119.09. 133.20. 

Östergötlands 150.62. 126.03. 

Calmar 110.70. 116.94. 

Jönköpings 74.48. 71.59. 

Kronobergs 74.43. 61.32. 

Beträffande medelbeloppen af blåsningstid och tillverkningsbelopp för hvarje masugn, hvilka, på sätt nyss omförmälts, 

för Riket i dess helhet utgjort under bruksåret 1867, det förra 158 dygn och det senare 27,112 centner, samt under 

bruksåret 1866, det förra 150 dygn och det senare 24,613 centner, så är förhållandet härutinnan för nämnda år 

inom de särskilda Länen följande: 

Blåsningstid. Tillverkningsbelopp. 

Län. År 1867. År 1866. År 1867. År 1866. 
Dygn. Timm. Dygn. Timm. Centner. Centner. 

Norrbottens (blott 1 masugn begagnad) 83. — 94. — 7,252.10. 5,807.55. 

Vesterbottens 155. 12. 109. 22. 26,344.78. 18,307.69. 

Vesternorrlands 161. 19. 135. 23. 24,400.09. 21,742.04. 

Jemtlands (blott 1 masugn begagnad) 80. 19. 26. 12. 3,746.oo. 855.15. 

Gefleborgs 150. 2. 111. 9. 28,627.94. 19,732.86. 

Upsala 145. 20. 128. 17. 31,326.87. 29,588.91. 

Stockholms 125. 3. 73. 19. 22,739.10. 16,088.37. 

Kopparbergs 135. 2. 143. — 25,867.80. 25,428.72. 

Vestmanlands 140. 4. 140. 2. 25,962.34. 24,014.40. 

Örebro 180. 14. 174. 18. 30,653.99. 28,777.37. 

Skaraborgs (blott 1 masugn begagnad) 233. 1. 217. 22. 37,033.12. 36,254.05. 

Vermlands 203. 11. 192. 13. 38,767.21. 35,594.11. 

Elfsborgs (blott 1 masugn begagnad) 148. 12. 78. 10. 23,148.05. 12,157.19. 

Södermanlands 174. 12. 161. 12. 20,780.87. 21,513.24. 

Östergötlands 229. 12. 274. 8. 34,567.52. 34,574.46. 

Calmar 110. 15. 110. 19. 12,245.93. 12,955.23. 

Jönköpings 129. 22. 119. 20. 9,677.45. 8,580.15. 

Kronobergs 108. 18. 113. 23. 8,093.87. 6,987.66. 
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Den största tillverkningen vid en verkstad har åstadkommits vid Hofors i Gefleborgs Län, med 130,726 centner, 
och den dernäst största vid Långshyttan i Kopparbergs Län, med 124,823.50 centner, samt den minsta vid en masugn 
i förstnämnda Län, med 2,440.18 centner. Dygnstillverkningen har dock fortfarande, liksom föregående året, varit högst 
vid Långshyttan, der den i medeltal uppgått till 356.64 centner. 

Genom Kammar-Collegii, Stats-Kontorets och Oommerce-Collegii kungörelse den 2 September sistlidna år hafva 
lösningsprisen för tiondetackjernet för samma år varit sålunda bestämda: 

För Centnern. 

R:dr öre. 

I Philipstads Östra Bergslag i Vermlands Län 2: 70. 
» Philipstads Norra och Vestra Bergslager i nämnda Län 2: 30. 
» Lerbäcks Bergslag i Örebro Län 2: 70. 
» Oarlskoga Bergslag i d:o 2: 60. 
» Lekebergs Bergslag i d:o 2: 55. 
» Nora Bergslag i d:o 2: 45. 
» Lindes Bergslag i d:o 2: 30. 
» Hjulsjö och Nya Kopparbergs Bergslager i Örebro Län 2: 10 
» Tabergs Bergslag i Jönköpings Län 2: 55. 
» Norbergs och Skinnskattebergs Bergslager i Vestmanlands Län 2: 40. 
» öfrige orter, der tiondetackjern ännu utgöres 2: 25. 

Utförseln af tackjern har enligt Tullverkets räkenskaper uppgått: 
under året 1867 till 555,728 centner. 

» » 1866 » „ 356,750 » 
» » 1865 » 376,633 » 
» » 1864 » 403,157 » 
» » 1863 » 235,749 » 

c) Gjutgodstillverkningen. 

Såsom redan blifvit i underdånighet omförmäldt och tabellen Lit. A. utvisar, har vid masugnarna under bruks
året 1867 gjutgods omedelbarligen åstadkommits till ett sammanräknadt belopp af 126,008 Centner 54 •&. Vid de 
egentliga gjuterier, åter, om hvilkas anläggning anmälan hos BergsöfVerstyrelsen egt rum, och från hvilka, i följd deraf 
uppgifter rörande tillverkningen till nämnde Styrelse ingått, har genom tackjerns omsmältning gjutgods under berörda 
år blifvit till nedannämnda belopp tillverkadt: 

Centner. ft. 

Norrbottens Län: Piteå Socken Eosfors 1,381. 81. 
Vesterbottens Län: Bygdeå Socken Robertsfors 653. 63. 
Vesternorrlands Län: Långsele Socken Forsse 341. 14. 

» » Skön Socken Mohög 1,659. 33. 2,000: 47. 

Jemtlands Län: Offerdals Socken Rönnefors 140: — 
Gefleborgs Län: Gefle stad Gefle 4,842. 30. 

» » Söderhamns Stads område Vändninge 1,748. — 
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Centner. tt. 

Gefleborgs Län: Vahlbo Socken Forsbacka 2,068. 25. 

« » Thorsåkers Socken Hofors 5,126. 68. 13 785. 23 

Stockholms Stad Bergsund 7,071. — 

Kopparbergs Län: Ore Socken Furudal 1,625. 35. 

» » Nås socken Lindesnäs 1,342. 23. 
» » Garpenbergs Socken Dormsjö 3,337. 45. 
« » Grytnäs Socken Avesta 187. 30. 
» » Norrbärkes Socken Morgården 4,180. 90. 10 673. 23. 

Vestmanlands Län: Arboga Gjuteri 15,553. — 
» » Köpings Gjuteri 4,441. — 19,994. 

Örebro Län: Askers Socken Brefven 3,329. 36. 
Skaraborgs Län: Undenäs Socken Forsvik 4,125. 62. 
Vermlands Län: Brunskogs Socken Brunsbergsverken 395. 39. 

» » Eda Socken Charlottenberg 1,799. 83. 
» » Gunnarskogs Socken Lyred ' 144. 27. 
» » Elfsbacka Socken Elfsbacka 354. 25. 
» » Eämens Socken Lesjöfors 2,178. 89. 
» » Trankils Socken Lennartsfors 887. 56. 5,760. 19. 

Elfsborgs Län: Steneby Socken Billingsfors 334. 90. 
» » Backe Socken Bäckefors 795. 04. 
» » Ödeborgs Socken Rådanefors 1,602. — 2,731. 94. 

Göteborgs och Bohus Län: Göteborgs Stad Keillers Fabrik 12,191. 56. 
» » » » Partilleds Socken Jonsered 1,730. — 13,921. 56. 

Södermanlands Län: Lilla Mällösa Socken Hellefors 3,010. 04. 
» » Tunabergs Socken Näfveqvarn 5,934. 32. 
» » Åkers Socken Åker 5,576. — 14,520. 36. 

Östergötlands Län: Risinge Socken Finspång 15,387. 10. 
» » Motala Socken Motala 7,362. 61. 22,749. 71. 

Calmar Län: Calmar Stad Calmar 173. 45. 
» » Lofta Socken Ofverrum 4,000. — 
» » Hallingsbergs Socken Ankarsrum 8,745. 34. 
» » Gärdserums Socken Forseström 2,328. 88. 
» » Wimmerby Socken Storebro 3,302. 58. 
» » Ljungby Socken.. Fredriksström 1,332. 09. 
» » Molilla Socken Bosenfors 655. 94. 
» » Döderhults Socken Oskarshamn 1,593. 17. 22,131. 45. 

Jönköpings Län: Ingatorps Socken Bruzaholm 4,163. 91. 
» » Käreda Socken Aminne 1,786. 46. 

» » Gnosjö Socken Häryd 1,300. — 7,250. 37. 

Kronobergs Län: Skatelöfs Socken Huseby 1,925. ---• 
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Centner. '5 . 

Kronobergs Län: Nottebäcks Socken Klafreström 358. — 
» » Lenhofda Socken Säfsjöström 200. 91. 
» » Sandsjö Socken Öremo 2,614. — 
« » Moheda Socken Torp 2,046. 24. 7,144. 15. 

Blekinge Län: Lösens Socken Lyckeby 2,044. 43. 
Malmöhus Län: Helsingborgs Gjuteri 3,622. 48. 

» » Malmö d:o 6,470. — 
» » Ystads d:o 4,200. — 14,292.48. 

Kristianstads Län: Kristianstads d:o 6,050. — 

Summa 181,750. 99. 

d) Stångjernstillverkningen. 

Under bruksåret 1867 hafva 407 stångjernsverk, med 912 smälthärdar, varit begagnade, samt tillverkningen 
derstädes uppgått till 4^010,368 Centner 68 % enligt hvad i nedanstående Tabell Lit. C. finnes närmare angifvet: 

Lit. C. Stångjernstillverkningen, året 1867. 
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Denna tillverkning öfverstiger den för nästföregående året med 86,383.26 centner, och är den största, som under 
något af de år, dessa Berättelser omfatta, "blifvit åstadkommen. Det största tillverkningsbeloppet vid ett verk finnes upp-
gifvet för Smedjebackens valsverk i Kopparbergs Län, med 144,554.30 centner, och det minsta för ett verk i samma 
Län, med 200 centner. 

Medeltillverkningen för hvarje under året 1867 begagnad härd, jemförd med enahanda post för det nästföre
gående året, förhåller sig inom de särskilda Länen äfvensom för Eiket i dess helhet, på sätt som följer: 

Medeltillverkning för hvarje härd. 
Län. Året 1867. Aret 1866. 

Centner. Centner. 

Norrbottens 965.23. 685.55. 

Vesterbottens 4,523.18. 4,021.48. 
Vesternorrlands 2,881.12. 2,834.55. 
Jemtlands 1,023.75. 922.50. 
Gefleborgs 4,052.44. 3.646.92. 
Upsala 3,556.53. 3,625.86. 

Stockholms 3,156.08. 3,133.11. 
Kopparbergs 4,566.83. 4,679.12, 
Vestmanlands 4,654.82. 4,164,76. 
Örebro 6,073.72. 5,864.14. 
Skaraborgs 3,267.78. 3,471.79. 
Vermlands 5,223.62. 5,062.88. 
Elfsborgs 4,409.u. 4,330.82. 
Göteborgs och Bohus 284.86. 316.55. 
Södermanlands 4,461.98. 2,874.79. 
Östergötlands 4,337.85. 4,094.58. 
Calmar 2,545.99. 2,718.92. 
Jönköpings 2,086.47. 2,197.16. 
Kronobergs 1,502.74. 1,757.45. 
Blekinge 606.82. 

Hela Riket 4,397.33. 4,210.28. 
1 nästföregående berättelse omförmäldes, att vissa till denna gren af jernhandteringen hörande verk på senare 

tider börjat användas uteslutande, eller i betydligare omfattning, för tillverkandet af smältstycken, hvilka sedan, der de 
ej disponerades direkt för export, hufvudsakligen vid andra, med valsverk försedda, verkstäder välldes och utarbetades; 
och är för nu ifrågavarande år en tillverkning i detta hänseende särskildt uppgifven: 

för Gefleborgs Län af 112,605.55 Centner. 
» Kopparbergs Län af 220,233.80 » 
» Vestmanlands » » 14,918.35 » 
» Örebro » » 79.576.62 » 

eller tillsammans 427,334.32 Centner. 
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e) Jernmanufaktur- och Ståltillverkningen. 

För tillverkning af stål och jernmanufaktur under bruksåret 1867 hafva varit begagnade 306 verk, och är 
den vid 305 af dessa verk åstadkomna tillverkningen af nämnda slag uppgiften till ett sammanräknadt belopp af 
537,915 centner 83 % enligt hvad nedanstående Tabell Lit. D närmare utvisar. 

Lit. D. Jernmanufaktur- och Ståltillverkningen, året 1867. 

I den här upptagna ståltillverkningen äro inberäknade 43,942 centner 3 % dithörande, enligt Bessemers metod, 
å nedannämnda ställen åstadkomna tillverkningar, nemligen: 

Vid Lenna i Stockholms Län 3,079 ctr 75 $ 
» Siljansfors i Kopparbergs Län 7,347 » 2 » 
» Vestanfors i Vestmanlands Län 19,617 » 98 » 
» Surahammar i samma Län 13,640 » — » 
» Carlsdal i Örebro Län 257 » 28 » 

Summa 43,942 » 3 » 
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Det sammanlagda beloppet af ofvan uppgifna jernmanufåktur- och ståltillverkning understiger beloppet af mot

svarande tillverkning för nästföregående året med 11,437.10 centner; men i förstberörda belopp har likväl icke kunnat 
inberäknas tillverkningen vid ett manufakturverk i Calmar Län, Gunnebo, enär densamma blifvit uppgifven endast till 
värdet, och sålunda upptagen efter en annan grund än hithörande tillverkningar i öfrigt; varande berörda, vid nämnda 
bruk åstadkomna, tillverkning, hvilken emellertid innefattar äfven fabrikat af messing, uppskattad till ett värde af 
254,400 rdr rmt. 

Beträffande jernrörelsen på vågarna och vid andra exportställen, så har under bruksåret 1867 dermed för
hållit sig på sätt i nedanstående Tabell Lit. E finnes angifvet, nemligen: 

Lit. E. Jernrörelsen på vågarna och vid andra exportställen, året 1867. 
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Med tillämpning af de i nästföregående Berättelse, rörande beräkning af förhållandet emellan Export, utgående 

Inventarium och återstod till Inrikes förbrukning af Stångjern samt Jernmanufaktur ocli Stål, i underdånighet anförda 
grunder, visar sig detta förhållande under nedanstående år hafva varit följande: 

Lit. F. Öfversigt öfver förhållandet emellan Export, utgående Inventarium och återstod till Inrikes förbrukning af 
Stångjern samt Jernmanufaktur och Stål, under åren 1863—1867. 
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Den sålunda uppgifna exporten, hvilken öfverstiger den för nästföregående året anmälda, af Stångjern med 

601,375.89 centner, samt af Jernmanufaktur och Stål med 111,571.79 centner, är i afseende å så väl det förra som 

det senare slaget af effekter, den största, som under något af de år, dessa Berättelser omfatta, egt rum, och mot

svarar för det förra artikelslaget 58.49 % samt för det senare 39.25 % af det belopp hithörande effekter, som varit att 

disponera. Af Stångjernet har Inventarium vid bruksårets slut från senaste räkenskapen minskats med 343,384.81 centner, 

hvilken minskning motsvarar ett nedgående från 28.61 % till 21.37 % af de disponibla tillgångarna. Af Jernmanufaktur 

och Stål deremot har berörda Inventarium i enahanda hänseende ökats med 28,252.07 centner, motsvarande en förhöj

ning från 24.27 % till 28.96 % af nyssnämnda tillgångar. Återstoden till Inrikes förbrukning åter har från året 1866 

minskats, för Stångjern med 58,203.04 centner samt för Jernmanufaktur och Stål med 161,951 centner, motsvarande 

denna minskning ett nedgående, i förra hänseendet från 21.98 % till 20.14 %, samt i senare afseendet från 52.74 % till 

31.79 % af de för året 1867 disponibla tillgångar af berörda effekter. 

2:o) Tillverkningen vid de så kallade Ädlare Verken. 

a) Guld. 

Vid Konung Gustaf Ilhs Silfververk i Falun hafva erhållits 20 & 31 ort 60 korn, efter afdrag af myntskatten. 

Tillverkningen har varit afradsfri. 

b) Silfver. 

Vid Konung Gustaf IILs Silfververk i Falun har åstadkommits en tillverkning af 212 & 6 ort. 

Sala Silfververk i Vestmanlands Län: Grufvebrytningen har härstädes blifvit drifven i 34 arbetsrum, alla för 

Sala Bergslags räkning. Af dessa arbetsrum hafva tillhört: Torgschachtsgrufvan 3, Storgrufvan 27, Carlsschachtsgrufvan 

3 och Grefve Bjelkes stoll 1; samt varit brutna: på malm 22, för att upptäcka nya malmtillgångar i okänd klyft 4, 

för beredande af utbrytning i kända malmfält 6, och för åvägabringande af kommunikation, vädervexling, m. m., 2. 

Orter hafva blifvit drifha till en sammanräknad längd af 388.33 fot, deraf i Grefve Bjelkes stoll 39.58 fot, samt sänk

ning verkställts till ett djup af 29.56 fot. Grufvebrytningen har utgjort 77,896 tunnor fyndigt och 2,109 tunnor 

ofyndigt, eller tillsammans 80,005 tunnor berg ä 6i kubikfot tunnan. Ur det brutna berget hafva blifvit utsofrade 

182,161.2 centner vaskmalm och 5,261 centner stuffmalm, med en silfverhalt i medeltal af 1.82 ort på centnern 

i den förra och 12.3 till 25 ort på centnern i den senare. För blysmältningen hafva från de förberedande proces

serna blifvit uppförda 17,543 centner stuff, sliger och skärsten, hvaraf efter drifning och finering erhållits 2,082 & 

14 ort bergfint silfver. 

Den egentliga afraden utgör ^ af tillverkningen. 

Dels genom räntor, dels genom afsättning för silfvertillverkningen, har Silfververkets ränteersättningsfond under 

året vunnit en tillökning af 13,892 rdr 45 öre; och uppgick denna fond vid årets slut till ett belopp af 219,164 

rdr 31 öre. 

Löfås SilfververJc i Schedvi Socken, Kopparbergs Län: Tillverkningen af silfver har här utgjort 47 « 8 ort, 

hvaraf ^ erlagts såsom afrad. 

Hellefors Silfververk i Hellefors Socken och Örebro Län: Vid de till verket hörande grufvor har, för under

sökningar i fråga om uppgörande af förändrad arbetsplan, arbetet, med behörigt tillstånd, varit under året instäldt 

och har någon tillverkning af silfver icke heller blifvit vid verket åstadkommen. 

Guldsmedshytte Silfververk i Lindes Socken och Örebro Län: Af verkbly, som på stället åstadkommits, hafva 
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erhållits 322 « 54 ort, och af verkbly från Östra Boms hytta i Ljusnarsbergs Socken 27 <& 33 ort, eller tillsammans 
349 « 87 ort silfver. Den debeterade afraden har utgjort 10 <& 75 ort 13J kora. 

Sammanräknade silfvertillverkningen i Riket har sålunda för året utgjort 2,691 « 15 ort. 

c) Koppar. 

Gustafs- och Carlbergs Kopparverk i Åre Socken och Jemtlands Län: Vid smältningarna hafva användts 
28,878 centner 50 « malm och 6,731 centner 50 <s råkopparslagg, eller tillsammans 35,610 centner smältgods, hvaraf 
erhållits 6,460 centner skärsten. Dessa hafva lemnat 1,152 centner 68 « råkoppar, hvaraf åter erhållits 951 centner 
24 % garkoppar. 

Stora Kopparberget i Kopparbergs Län: De under året brutna arbetsrum hafva utgjort 115, af hvilka 75 på 
malmvinst, 28 på försök och 12 för åvägabringande af kommunikationer. Af dessa arbetsrum hafva drifvits 97 i fast 
klyft och 18 i ras. 289,610 tunnor berg hafva blifvit brutna och uppfordrade, af hvilka erhållits 64,038 tunnor 
hårdmalm, 50,563 tunnor blötmalm samt 23,855 tunnor sylta och så kallad tvekmalm. Råkoppartillverkningen har 
utgjort 13,736 centner 82 % hvilka lemnat 12,534 centner 61 <s, garkoppar, deraf 9,967 centner 87 « blifvit garade 
vid Stora Kopparberget och 2,566 centner 74 « vid Avesta. 

Inom Kopparbergs Län hafva föröfrigt blifvit tillverkade: Garkoppar 

Centner. 

Vid Garpenberg i Garpenbergs Socken 53.30 
» Löfåsen i Schedvi Socken 196.92 
» Såghyttan i Vika Socken 241.09 

Summa 491.31. 

Sammanräknade koppartillverkningen i Kopparbergs Län har således utgjort 13,025 centner 92 % garkoppar. 
Biddarhytte Kopparverk i Skinnskattebergs Socken och Vestmanlands Län: Tillverkningen härstädes har utgjort 

986 centner 37 « garkoppar. 
Ljusnarsbergs Kopparverk i Ljusnarsbergs Socken och Örebro Län: Vid detta verk hafva nedsmälts 29,941 

centner 38 % malm, af hvilka erhållits 6,404 centner skärsten. Ur dessa hafva utbringats 1,478 centner 95 & rå-
koppar, som lemnat 1,243 centner 86 % garkoppar. 

Kafveltorps Kopparverk i nyssnämnda Socken och Län: Den härstädes nedsmälta malmen har utgjort 103,586 
centner och den deraf vunna skärstenen 28,179 centner. Af dessa hafva erhållits 6,319 centner råkoppar, hvilka 
lemnat 4,857 centner garkoppar. 

Flögfors Kopparverk i Ramsbergs Socken och Örebro Län: Vid detta verk hafva nedsmälts 42,945 centner 
20 « malm, af hvilka erhållits 8,020 centner skärsten. Af dessa sistnämnda hafva erhållits 1,786 centner 65 « rå
koppar, hvilka lemnat 1,504 centner 54 •$ garkoppar. 

Tundbergs Kopparverk i Tunabergs Socken och Södermanlands Län: Tillverkningen har härstädes uppgått till 
45 centner 96 % garkoppar. 

Åtvidabergs Kopparverk i Åtvids Socken och Östergötlands Län: Vid detta verk hafva blifvit nedsmälta 553,760 
centner 30 « malm, som erhållits från Bersbo-, Bond-, Mormors-, Eriks-, Grönhögs- och Haggrufvorna, samt 129,923 
centner kopparhaltigt slagg och ugnsgods, eller tillsammans 683,683 centner 30 « kopparhaltigt gods. Råkoppartill
verkningen, för hvilken uppbrukats 143,902 centner 30 fc skärsten, har utgjort 27,752 centner 40 % hvaraf 22,764 
centner 40 « blifvit garade i härd och dervid lemnat 19,119 centner 63 « vanlig garkoppar, samt 4,988 centner, 
genom behandling i flammugn gifvit 4,019 centner 5 « raffinerad koppar, utgörande alltså begge dessa tillverkningar 
tillsammans 23,138 centner 68 <S. 
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Valdemarsviks Kopparverk i Tryserums Socken ocli Oalmar Län: Den härstädes nedsmälta malmen har utgjort 
33,415 centner 70 % och den tillverkade garkopparen uppgått till 855 centner 71 &. 

Fredriksbergs Kopparverk i Fröderyds Socken och Jönköpings Län: Vid detta verk hafva nedsmälts 12,683 
centner malm och tillverkats 312 centner 83 u garkoppar. 

Enligt hvad nu blifvit i underdånighet anfördt, har koppartillverkningen i Riket utgjort 46,922 centner 11 <£ 
garkoppar *). 

Kafveltorp, Valdemarsvik och Fredriksberg hafva åtnjutit frihetsår. För koppartillverkningen i öfrigt, undan
tagande slaggbrukskopparen, är afraden bestämd till ^ af tillverkningsbeloppet. 

d) Nickel. 

Sågmyre Nickelverk i Leksands Socken och Kopparbergs Län: Tillverkningen har här utgjort 644 centner 
24 <& nickelkoppar. 

Klefva Nickélverk i Alsheda Socken och Jönköpings Län: Ur Klefva grufva hafva blifvit uppfordrade 52,195 
centner nickelmalm. Vid nämnda verk hafva nedsmälts 60,916 centner malm och tillverkats 1,713 centner 85 % 

nickelsten, af hvilken sistnämnda produkt en del användts för frambringandet af 45 centner 29 & granulerad nickel. 

e) Messing. 
Tillverkningen här af har utgjort: 

Centner. $E. 

Vid Skultuna Messingsbruk i Skultuna Socken och Vestmanlands Län 2,215. 82. 
» Gusums Messingsbruk i Ringarums Socken och Östergötlands Län 95. 35. 

Summa 2,311. 17. 

3:o) Diverse Verk och Tillverkningar. 
Kopparhamrar och Kopparvalsverk. 

Tillverkningen vid dessa verk har utgjort: 
Centner. tt. 

Vid Avesta i Kopparbergs Län 1,874. 78. 
» Källefdll i Skaraborgs Län 137. 64.75. 
» Forssjö i Södermanlands Län 4. 30. 
» Åtvidaberg i Östergötlands Län 75. 60. 
» Lessebo i Kronobergs Län 194. 50. 
» Granefors i Blekinge Län 570. — 
» Kallinge i d:o 500. — 
» Olofsström i d:o 571. 16. 
» Kopparmöllan i d:o 252. 22. 

Summa 4,180. 20.75. 
Bly 

har blifvit tillverkadt till nedanstående belopp: 
Centner. 91. 

Vid Sala Silfververk 979. 87. 
» Lbfåsen i Kopparbergs Län 212. 92. 

*) I nästföregående Berättelse har slutsumman för koppartillverkningen året 1866 blifvit utförd med 43,297 centner 19 &, i stället för med 44,833 cantner 
56 %; hvilket härmed torde få rättas. 
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Centner. ?C. 

Vid Persbo i Kopparbergs Län 316. 77. 

» Guldsmedshyttan i Örebro Län 5,648. 64. 

» Kafveliorp i d:o 2,488. — 

Summa 9,647. 20. 

För öfrigt torde böra anmärkas, att Blyglete, som synes vara ernad att såsom sådan afyttras och ej att dess

förinnan reduceras, blifvit tillverkad vid Sala silfververk till belopp af 374 centner 85 « och vid Guldsmedshyttan 

till belopp af 265 centner 85 «. 

Afraden har för Löfåsen utgjorts med ^ af tillverkningen och uppgifves i fråga om Guldsmedshyttan vara 

debeterad för 4,475 centner 74 % tillverkade af eget verkbly, samt är för sistnämnda verk bestämd att utgå med 

5̂  af tillverkningen. Den öfriga blytillverkningen har varit afradsfri. 

Zink. 

Ur de Bolaget La Vieille Montagne tillhöriga Zinkgrufvor, belägna dels i Lerbäcks och Hammars Socknar i 

Örebro Län, dels i Godegårds Socken af Östergötlands Län hafva uppfordrats 442,048 centner zinkmalm, af hvilket 

belopp 392,688 centner genomgått vaskverket. I rosthytta, åter, äro behandlade 272,904 centner. Metallisk zink 

har icke blifvit tillverkad. 

Kobolt. 

Vid Tunaberg i Tunabergs Socken och Södermanlands Län hafva genom stampning och vaskning erhållits 

1,615 it renad koboltmalrn, hvaraf i afrad erlagts 3\,, eller 53.25 %. 

Brunsten 

är vid Spexeryds och Hohults grufvor i Ödestuga Socken och Jönköpings Län upptagen till ett belopp af 4,370 

centner. 

Svafvel. 
Tillverkningen häraf har utgjort: 

Oenttier. "5. 

Vid Falu Sambruksbolags, Stora Kopparbergs Bergslag numera tillhöriga, verk 7,307. — 

» Östra SUfberget i Kopparbergs Län 1,143. 40. 

» Såghyttan i d:o 234. — 

» Löfåsen i d:o 185. — 

» Korsnäs i d:o 128. — 

» Bylta i Örebro Län 831. — 
Summa 9,828. 40. 

Förstnämnda verk har större delen af året åtnjutit afradsfrihet, på grund af då ännu fortfarande frihetsår. För 

tillverkningen vid Dylta har afraden varit bestämd till -^ af tillverkningen, att med penningar efter faststäldt pris lösas. 

För de öfriga verken utgör afraden ^ af tillverkningen. 
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Kopparvitriol. 

Vid Falu Sambruksbolags, Stora Kopparbergs Bergslag numera tillhöriga, verk hafva häraf tillverkats 2,263 

centner 60 &. I fråga om afraden har gällt hvad för verkets svafveltillverkning i sådant afseende här ofvan blifvit 

anfördt. 

Jern-Vitriol. 
Tillverkningen häraf har utgjort: 

Tunnor. Centner. 9>. 
Vid Stora Kopparberget 2,278. 38. 

» Dylta i Örebro Län 985. 60. 

» Ölands Bruk i Oalmar Län 1,000. — 

» Lovers Bruk i d:o 950. — 

Summa 1,950. 3,263. 98. 

Afraden har utgjorts, vid Dylta såsom för svafveltillverkningen derstädes är anfördt, och vid de öfriga verken 

med 3V af tillverkningsbeloppet. 

Rödfärg. 
Tillverkningen häraf har utgjort: 

Tunnor. Centner. %. 

Vid Falu, Gamla He?~regårdens och Ingarfs Rödfärgsverk i Kopparbergs Län 11,533. — 

» Ridkärrs Rödfårgsverk i Örebro Län 1,020. — 

» Dylta » i d:o 1,846. — 

» Ölands » i Calmar Län 510. — 

» Lovers » i d:o 250. — 

» Klefva » i d:o 157. — 

Summa 2,606. 12,710. — 
Afraden har skolat utgöras, vid Dylta såsom för svafvel och jernvitriol, vid Klefva med & och vid öfriga ver

ken med 3V
 af tillverkningsbeloppet. 

Alun. 
Häraf äro tillverkade: 

Tunnor. 

Vid Latorps Alunbruk i Örebro Län 1,680. 

» Ölands » i Calmar Län 1,800. 

» Lovers » i d:o 1,150. 

» Andrarums » i Kristianstads Län 614. 

Summa 5,244. 

Blyerts. 

har under året icke blifvit vid något af de hos Bergs-Öfver-Styrelsen anmälda verk tillverkad. 

Porfyr. 

Häraf hafva under året några arbeten icke blifvit åstadkomna. 
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Marmor. 

Vid Kolmårdens Marmorbruk i Östergötlands Län hafva marmorarbeten blifvit förfärdigade till ett värde af 
13,305 rdr. 

Stenkol. 
Häraf hafva blifvit uppbrutna: 

Kubikfot. 
Yid Höganäs i Malmöhus Län: 

af sorten № 1 487,175. 
» » № 2 782,055. 
» » № 3 • 377,752. i?646,982. 

Ur Valläkra Bolags Stenkolsfält i nämnda Län 1,650. 

» Boserups Stenkolsfält i samma Län. 
af sorten № 1 19,810. 
» » № 2 4,343. 24153. 

Yid Helsingborgs Stenkolsverk: 
af sorten № 1 1,010. 
» sorterne N:ris 2 och 3 9,800. 10810 

Ur Nya Skånska Stenkolsbolagets Stenkolsfält, likaledes i Malmöhus Län 19,011. 

Summa 1,702,606. 
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I överensstämmelse med hvad nu blifvit i underdånighet anfördt, äro de under bruksåret 1867 åstadkomna 

bergverksprodukter i nedanstående Tabell Lit G. summariskt för hvarje slag upptagna; varande äfven, för jemnfö-
relse härutinnan, produktionsbeloppen under de fyra nästförutgångna åren i Tabellen införda. 

Lit. G. Bergverksprodukter, åren 1863—1867. 
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4:o) Arbetskraft. 

Vid. bruks och bergverksrörelsen hafva under året varit använda 23,352 arbetare, såsom i följande Tabell 
Lit. H finnes närmare angifvet: 

Lit. H. Antal arbetare, använda vid bruks- och bergverksrörelsen, året 1867. 

I afseende å olyckshändelser, tiraade bland de vid bergverken under året sysselsatte arbetare, har blifvit anmäldt: 
att vid Stora Kopparberget genom olyckshändelse i grufvan blifvit skadade sju personer, af hvilka dock sex blifvit fullt 
återställda; att vid Gröndalsgrufvan i Norbergs Socken, Yestmanlands Län, en man, som träffats af en nedfallande spira, 
deraf omkommit; att vid Hedbergsgrufvan i samma Socken en man nedstörtat i grufvan och deraf ljutit döden; att vid 
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olika grufvor inom Norbergs bergslag sex arbetare blifvit mer eller mindre svårt, ehuru dock ej lifsfarligt, skadade 
genom fall, eller vådaskott eller annan olyckshändelse; att vid Dalkarlsbergs grufvor i Nora Socken, Örebro Län, två 
personer omkommit genom nedfallande i grufvan; att vid Pershytte- och Stribergs grufvor i nämnda Socken två man, en 
på hvartdera stället, ljutit döden genom för tidig explosion af sprängolja; samt att vid Persbergs grufvor i Vermlands 
Län, en man omkommit genom vådaskott. 

Enligt meddelade uppgifter, hafva vid bruks- och bergverksdriften under året varit begagnade 70 ångmaskiner, 
af hvilka 49 vid grufvorna, nemligen 2 i Gefleborgs Län, 8 i Upsala Län, 5 i Stockholms Län, 4 i Kopparbergs Län, 
3 i Vestmanlands Län, 14 i Örebro Län, 3 i Södermanlands Län, 4 i Östergötlands Län, 2 i Calmar Län, 1 i Jön
köpings Län och 3 i Malmöhus Län; 4 vid masugnsdriften, nemligen 1 i Upsala Lån, 2 i Stockholms Län och 1 i Kop
parbergs Län; 10 vid Stångjerns- och Manufakturverken, nemligen 3 i Gefleborgs Län, 1 i Upsala Län, 1 i Koppar
bergs Län, 3 i Örebro Län, 1 i Jönköpings Län och 1 i Blekinge Län; samt 7 vid andra verk, nemligen 2 i Örebro 
Län, 3 i Malmöhus Län, 1 i Kristianstads Län och 1 i Blekinge Län. 

5:o) Inmutningar och Hvilostånd. 
På sätt nedanstående Tabeller närmare utvisa, hafva under året af vederbörande Tjenstemän blifvit utfärdade 

4,200 mutsedlar å följande slags mineralanledningar, nemligen: 

Lit. I. Mutsedlar, utfärdade året 1867. 
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samt meddelats hvilostånd för 883 grufvor, nemligen: 

Lit. K. Hviloståndsresolutioner, meddelade året 1867. 

Uppgifna antalet utmål, som under året varit under hvilostånd, har deremot utgjort 761, af hvilka 633 till

hört jerngrufvor. 

6:o) Förändringar genom anläggning eller nedläggande af Verkstäder. 

Under bruksåret hafva resolutioner blifvit utfärdade rörande anläggning af 
Blomfors stångjerns- och jernmanufakturverk i Horns Socken och Östergötlands Län; 
Trummelsbergs masugn i Vester Våla Socken och Vestmanlands Län; 
Ett manufakturverk vid Hjelmafors stångjernsverk i Dalstorps Socken och Elfsborgs Län; samt 

rörande begagnande såsom ständigt verk af 
Kafvelstorps år 1859 med vederbörligt tillstånd anlagda, för tillgodogörande af blyglans samt koppar- och 
zinkmalmer afsedda, profhytta; 

hvaremot nedläggande för alltid af ett verk, Gräsbosjö Stångjernsverk i Fernebo Socken och Yermlands Län, blifvit hos 
Collegium under nämnda år anmäldt. 

Collegium framhärdar med djupaste vördnad, 

Stormäktigste, Allernådigste Konung! 
Eders Kongl. Maj:ts 

underdånigste, tropligtigste 
tjenare och undersåtar, 

L. MANDERSTRÖM. 

S. J. STENBERG. 

Stockholm den 10 November 1868. 
F. A. Crælius. 
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