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TILL KONUNGEN. 

U emlikt nådig föreskrift får Eders Kongl. Maj:ts och Rikets Commerce-Collegium härmed afgifva under­
dånig Berättelse rörande Bergshandteringen i Riket för kalenderåret 1887, med redogörelse, under sär­
skilda rubriker, angående de förhållanden, som utgöra föremål för denna berättelse. 



6 1887. 

1:o. Jernhandteringen. 

a) Malmuppfordringen. 

De grufvor, ur hvilka under året jernmalm erhållits, äro till antalet 655 och hafva, enligt livad här 

nedan finnes närmare angifvet, ur dem uppfordrats tillsammans 21,224,753 centner bergmalm; hvarjemte 

ur malmtägter i trenne likaledes uppgifna län upphemtats 22,888 centner sjö- och myr-malmer. 
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Förutom nu angifna grufvor, ur hvilka jernmalm erhållits, hafva såsom arbetade uppgifvits jemväl 

280 andra jernmalmsgrufvor, ur hvilka malm icke vunnits. 
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b) Tackjernstillverkningen. 

Under året liafva varit begagnade 164 masugnar. Blåsningstiden har utgjort 40,582 dygn 6 
timmar, och har tillverkningen uppgått till 10,742,205 centner 67 % hvaraf 117,284 centner 49 « gjut-
gods, åstadkommet direkt ur masugnarna. 

Lit. A. Tackjernstillverkningen 1887. 

Den största för ett verk uppgifna tillverkning har åstadkommits vid det i Kopparbergs län be­
lägna Domnarfvets jernverk, med fyra under året använda masugnar, hvarest den utgjort 600,475 centner 
58 « med en dygnstillverkning af 412,7 centner; hvaremot den minsta för någon masugn anmälda till­
verkning finnes uppgifven för en sådan i Södermanlands län med 6,673 centner 50 «. 
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Medeltillverkningen per masugn utgjorde under året 65,501 centner 25 it, mcdelblåsningstiden var 
247 dygn per masugn och medeldygnstillverkningen vid samtliga masugnar 264,7 centner; år 1886 voro 
dessa medeltal resp. 63,469 centner 243 dygn och 261,68 centner per dygn. 

Då för bedömandet af tackjärnstillverkningens utveckling i tekniskt hänseende, medeldygnstillverk­
ningen vid masugnarna kan i viss mån tjena till ledning, meddelas här en uppgift å sistnämnda tillverk­
ning för hvart femte år under de senaste 50 åren: 

Antalet begagnade masugnar och medeldygnstillverkningen af tackjern vid dessa. 

c) Gjutgodstillverkningen. 

Tillverkning af gjutgods, åstadkommet genom taekjems omsmältning, har, såsom af nedanstående 
tabell lit. B inhemtas, uppgifvits från 118 verkstäder. Af dessa hafva 82 varit sådana, hvilka blifvit 
hos Bergsöfverstyrelsen anmälda, endera såsom gjuterier eller ock såsom afsedda för andra grenar af 
jernhandteringen, men vid hvilka derjemte gjuterirörelse egt rum. De öfriga 36 verken hafva deremot 
varit sådana gjuterier och mekaniska verkstäder, om hvilkas anläggning anmälan skett hos Eders Kongl. 
Maj:ts Befallningshafvande eller hos Magistrater, och hvilkas tillverkningar förut upptagits endast i berät­
telsen rörande Fabriker och Manufakturer. 

Lit. B. Tillverkning af gjutgods genom tackjerns omsmältning, år 1887. 



1887. 15 

Hela den uppgifna tillverkningen af jerngjutgods inom riket utgjorde alltså år 1887: 

gjutgods direkt från masugnar 

efter tackjerns omsmältning 

af martinmetall (se sid. 19). 

Förutom i tab. Ht. B upptagne 118 verkstäder finnas hos Kongl. Maj:ts Befallningshafvande eller 
hos Magistrater anmälda 90 mekaniska verkstäder, hvilka icke lemnat uppgifter om någon qvantitet till-
verkadt gjutgods, utan endast om tillverkningsvärde (se berättelsen rörande Fabriker och Manufakturer). 
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d) Stångjernstillverkningen. 

Under året hafva 189 stångjernsverk, med 529 smälthärdar eller smältugnar, varit begagnade; 
och har stångjernstillverkningen uppgått till 6,007,930 centner 9 <a, enligt hvad i nedanstående tabell, 
lit. C, finnes närmare angifvet: 

Lit. C. Stångjernstillverkningen, kalenderåret 1887. 
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Förutom ofvanstående 189 verk med 529 härdar, vid hvilka stångjern tillverkats, hafva jemväl 28 

verk med 87 härdar eller ugnar varit använda för tillverkning af endast smältstycken, nemligen i: 

Dessa smältstycken uppgifvas vara till största delen utvalsade eller uträckta vid andra med vals-
eller hammar-verk försedda bruk, och sålunda använda vid åstadkommandet af of van omförmälda stångjern. 

Enligt hvad vidare anmälts har utöfver nu nämnda tillverkning af smältstycken jemväl sådan till­
verkning till belopp af 2,983,869 centner egt rum vid de i tab. litt. C omförmälda stångjernsverk, hvilken 
tillverkning antagligen torde vara till större delen använd vid stångjernets framställande. 

Af smältstyckestillverkningen hafva dock tillsammans 108,134 centner uppgifvits vara särskildt af-

sedda för export. 

Vid ett verk i Vestmanlands län hafva 3 puddel-ngnar varit i bruk, hvarvid erhållits 31,774.57 
centner puddeljern, deraf 8,952 utsträckts (se sid. 18) och vid ett verk i Östergötlands län har 1 puddel-

ugn varit i gång, som lemnat 6,587 centner puddeljern, hvilket förmodligen användts vid manufaktur­
tillverkningen. 

Af den i tab. litt. C angifna summa, 6,007,936 centner stångjern, hafva, enligt livad anmält blifvit, 

tillverkats af götmetall 805,491 centner, nemligen: 
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samt af härdfärskadt jern 5,202,445 centner, vid följande antal verk och enligt följande metoder, nem-
ligen i: 
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e) Götmetalls- och Stål-tillverkningen. 

Då svårighet mött, att med någon säkerhet kunna uppgifva, huru mycket af den vid Bessemer-
och Martin-verken frambragta produkten bort hänföras till stål, och huru mycket till jern, i hvilket afseende 
kolhalten ej längre är ensamt bestämmande, har i nedanstående tabell upptagits hela den tillverkning som 
anmälts vara vid ifrågavarande slag af verkstäder åstadkommen, med bibehållande i samma tabell jemväl 
af uppgift om, enligt andra metoder än Bessemer- och Martin-metoderna, tillverkadt stål. 

Lit. D. Götmetalls- och Stål-tillverkningen 1887. 

Af det här angifna beloppet Martin-metall hafva 32,307 centner varit »tätt Martin-gjutgods». 
I de här upptagna beloppen Bessemer- och Martin-metall ingår äfven det material som anmälts 

vara användt för det å sid. 17 angifna beloppet stångjern, tillverkadt af götmetall. 
Förutom ofvan angifna antal martinverk, finnas två, ett i Vermlands län och ett i Kalmar län, 

som under året icke begagnats. 
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f) Jern- och Stål-manufakturtillverkningen. 

För tillverkningen af jern- och stål-manufaktur hafva under året 1887 varit begagnade 146 verk; 
och är den vid dessa verk åstadkomna tillverkningen af nämnda slag uppgifven till ett sammanräknadt 
belopp af 1,158,632 centner 30 <s, enligt hvad nedanstående tabell, litt. E närmare utvisar. 

Lit. E. Jern- och, stål-manufakturtillverkningen 1887. 
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2:o. Uppfordrad malm af annat slag än jernmalm, äfvensom svafvelkis. 

Utur do för vinnande af annan malm än jernmalm och för vinnande af svafvelkis arbetade grufvor 

hafva under året uppfordrats: 
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3:o. De så kallade Ädlare Verken, med dervid åstadkomna tillverkningar. 

Guld. 

Vid Konung Gustaf IILs silfververk i Falun hafva erhållits 191 skålpund 48 ort 27 korn guld. 

Vid Åtvidabergs kopparverk i Östergötlands län hafva erhållits i fällprodukter, som exporterats, 80 
ort 8 korn guld. 

Vid Kafveltorps blyhytta i Örebro län hafva genom extraktion ur guldhaltigt silfver erhållits 4 skål­
pund 2 ort 14 korn guld. 

Tillsammans hafva alltså i riket tillverkats 196 skålpund 30 ort 49 korn guld. 

Silfver. 

Vid Konung Gustaf IILs silfververk i Falun har åstadkommits en tillverkning af 757 skålpund 61 
ort silfver. Tillverkningen är afradsfri. 

Sala silfververk i Vestmanlands län: Grufvebrytningen har här bedrifvits i 58 arbetsrum, alla för 
Sala Bergslags räkning och inom Odalgrufvefältet. Af dessa rum hafva tillhört Torgschaktsgrufvan 14, 
Drottning- eller Storgrufvan 27 och Carlsschaktsgrufvan 17, samt varit brutna: på malm i fast klyft 28, 
i rasberg 1, för nya fyndigheters uppsökande medelst ortdrifning 17, för åvägabringande af lättade kom­
munikationer eller för tillredning 8 samt för afsänkning 4. Orterna hafva drifvits till eu sammanlagd 
horizontal längd af 710.6 fot, och stigorter lodrätt uppåt tillsammans 75.to fot samt sänkningsarbetena ut­
förts till ett sammanlagdt djup af 244.10 fot. Ur grufvorna hafva uppfordrats 633,360 ceutner berg, 
hvarur erhållits 6,020.50 centner stuffmalm, 150,779.oo centner vaskmalm samt 124,047.oo centner s. k. 
sylta. Till följd af brist å drifvatten till spelen kunde emellertid icke under året allt i grufvorna lös-
brutet berg uppfordras, utan måste en betydlig mängd sådant i grufvan tillsvidare uppläggas. 

Den erhållna stuffmalmens silfverhalt har i medeltal utgjort: helstuffene 31.8 ort per centner och 
halfstuffens 15.1 ort per centner. 

Vaskmalmen har innehållit omkring 3 procent bly, med en silfverhalt af omkring 2.7 ort per 
centner. 

I anrikningsverket hafva förarbetats 161,457 centner vaskmalm, deraf erhållits 11,484.28 centner 
slig, med en silfverhalt i medeltal af 15.2 ort per centner. 

För blysmältningen hafva från de förberedande processerna blifvit uppförda 18,159.67 centner stuff­
malm och sliger, 1,514.43 centner från andra blygrufvor inköpt malm samt 3,144.73 centner bly-och något 
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silfver-haltiga beskickningsämnen. Efter afdrifning och finering af det i blysmältningen vunna verkblyet, 
hafva erhållits 2,581.37 skålpund finsilfver. 

Den egentliga afraden utgör /'10 af tillverkningen. 

Utom ofvannämnda tillverkning vid silfververket hafva derstädes ur after från de gamla vaskverken, 

genom extraktion på våta vägen, under året framstälts 148.u skålpund metalliskt finsilfver samt 86,398.29 

skålpund svafvelmetaller, innehållande, enligt på analys grundad beräkning, 9,297.92 skålpund finsilfver. 

Åfven för denna tillverkning har för detta år afrad utgått med 7i<> af tillverkningen. 

Af silfververkets ränteersättningsfond, som, enligt nådigt Bref. till Kammar- och Commerce-Oolle-

gierna den 28 Mars 1873, skolat vid utgången af kalenderåret 1873 anses vara fullbordad och vid sist­

nämnda tid uppnått ett kapitalbelopp af 330,531 kronor 50 öre, voro, enligt inkomna räkenskaper öfver 

sagda fond, vid årets slut hos Sala bergslag innestående ett belopp af 119,003 kronor 50 öre samt åter­

stoden, 211,528 kronor, placerad emot skuldförbindelser i jordbruksfastigheter å landet. 

Enligt nådigt Bref till Commerce-Collegium den 25 November 1887, har, på grund af Riksdagens 

derom fattade beslut, det sedan 1682 bestående förhållandet mellan staten och Sala bergslag skolat med 

utgången af år 1887 upphöra, och Sala grufva och silfververk tillfalla Sala bergslag med full eganderätt, 

mot det att bergslaget afstått från vissa privilegier. 

Vid Kafveltorps blyhytta i Örebro län hafva genom extraktion ur verkbly erhållits 461 skålpund 44 
ort fint silfver. 

Vid Åtvidabergs kopparverk i Östergötlands län hafva vid koppartillverkningen på våta vägen er­
hållits i fällprodukter 250.89 skålpund silfver. 

Vid Helsingborgs extr'aktionsverk har likaledes i fällprodukter erhållits 227.43 skålpund silfver. 

Tillverkningen vid sistnämnda trenne verk är afradsfri. 
Sammanräknade tillverkningen af metalliskt finsilfver inom Riket har för året sålunda utgjort 3,948 

skålpund 56 ort, och af silfver i fällprodukter af olika slag, hvilka blifvit såsom sådana exporterade, 
9,776 skålpund 24 ort. 

Koppar. 

Stora Kopparberget i Kopparbergs län: antalet af de under året i Stora Kopparbergs grufva brutna 
arbetsrummen har uppgått till 46, af hvilka drifvits: 30 på malmfång, 12 på försök, 3 för vinnande af 
kommunikationer och 1 för fyllning af gammalt utbrutet grufverum. Af dessa arbetsrum hafva brutits: 
42 i fast klyft och 4 i ras. 

Berguppfordringen har uppgått till 1,178,095 centner, af hvilka erhållits i nästföregående tabell för 
denna grufva upptagna 351,020 centner kopparmalm, 28,764 centner svafvelkis samt 33,018 centner guld­
förande qvarts. Koppartillverkningen, som under året uteslutande åstadkommits genom läkning och ut-
fällning, har uppgått till 9,827 centner 63 skålpund raffinadkoppar, hvarjemte vid Falu metallextr-aktions-

verk, likaledes genom utfällning, tillverkats 88 centner 22 skålpund koppar-oxid. 

Vid Kafveltorps kopparverk i Ljusnarsbergs socken och Örebro län hafva genom smältning af 19,776 
centner 70 skålpund kopparmalm åstadkommits 6,601 centner kopparskärsten; någon metallisk koppar 
har icke framstälts. 

Vid Bångbro kopparverk i samma socken och län hafva tillverkats 363.93 centner garkoppar. 
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Åtvidabergs kopparverk i Åtvids socken af Östergötlands län: Genom extraktion på våta vägen hafva 
vid detta verk behandlats 102,325.23 centner malm, hvarjemte 49.99 centner malm tillsammans med den 
vunna cementkopparn nedsmälts. Häraf hafva erhållits 1,865.81 centner raffinerad koppar och 86.83 cent­
ner garkoppar, hvarjemte af inköpt cementkoppar och kopparskrot åstadkommits 395.10 centner gar samt 
1,731.n centner raffinerad koppar. Hela tillverkningen utgjorde altså 4,079.45 centner gar- och rafnnad-
koppar. 

Vid Helsingborgs kopparextraktionsverk, i Malmöhus län, som började sin verksamhet den 8 Septem­
ber 1886, hafva sedan dess och intill den 19 December 1887 tillverkats 7,333.67 centner cementkoppar. 
Huru mycket deraf under 1887 åstadkommits, har ej kunnat uppgifvas. Cementkopparn är såsom sådan 
försåld dels till garverk inom landet, dels till utlandet. 

Vid Tunabergs kopparverk, i Södermanlands län, hafva af skärsten, som tillverkats föregående år, 
åstadkommits 42 centner 30 skålpund garkoppar. Afrad har utgjorts med Vao af tillverkningen. 

Enligt hvad nu blifvit omförmäldt, är koppartillverkningen i riket under ifrågavarande år att upp­
taga till 875.80 centner garkoppar, 13,425.15 centner raffinerad koppar, 7,333.67 cementkoppar och 88.22 
centner kopparoxid. 

Nickel. 

Någon tillverkning af nickel eller nickelhaltiga smältprodukter har under året icke egt rum. 

Messing. 

Tillverkningen häraf har uppgifvits till: 

Vid Skultuna messingsbruk i Skultuna socken af Vestmanlands län 
Torshammars manufakturverk i Norbergs socken af Vestmanlands län 
Gusums bruk i Ringarums socken af Östergötlands län 
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4:o. Diverse Verk och Tillverkningar. 

Kopparhamrar och Kopparvalsverk. 

Tillverkningen vid dessa verk har uppgifvits till: 

Vid Skultuna messingsbruk i Vestmanlands län 
Johannisfors bruk i Stockholms län 
Granefors i Blekinge län 

Gjutgods af annan metall än jern. 

Tillverkningen af sådant gjutgods uppgifves vara åstadkommen till följande belopp: 

Vid Stora Kopparberget i Kopparbergs län 
Arboga mekaniska verkstad 

Nyköpings mekaniska verkstad 

Göteborgs mekaniska verkstad 

Jonsered i Göteborgs och Bohus län 
Finshyttan i Vermlands lan 
Motala mekaniska verkstad 

Bly. 

Vid Sala silfververk i Vestmanlands län har tillverkats: 

Mjukt bly 
Hårdt d:o 

Dessutom hafva vid silfververket framställts 725 centner 97 % silfverglitt eller rödglete 
till afsalu. 
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Vid Kafveltorps kopparverks bly hytta i Örebro län hafva åstadkommits 9,210 centner 64 « verkbly 
(silfverhaltigt bly), af bvilka 5,638 centner 29 a vidare bearbetats, livarvid erhållits, förutom förenämnda 
mängder guld ocli silfver (se sid. 25 och 26), 

Raffinad bly = 4,908 centner 49 &. 

Inom landet halva sålunda tillverkats 6,632 centner 10 u bly af i handeln brukligt slag samt 725 
centner 97 % silfverglitt. 

Zink. 

Ur de bolaget La Vieille Montagne tillhöriga grufvor inom Åmmebergs malmfält, beläget dels i 
Lerbäcks och Hammars socknar af Örebro län, dels i Godegårds socken af Östergötlands län, hafva, jemte 
ett ur den vunna malmen erhållet, till 42,839 centner angifvet belopp blymalm, blifvit, enligt hvad å 
sidan 23 omförmäles, uppfordrade 980,695 centner zinkmalm. Ur denna malm äro utsofrade 164,817.55 
centner stuffmalm, hvarjemte i vaskverken behandlats 868,926.78 centner fattigare zinkmalm, af hvilka 
erhållits 371,180.61 centner concentreradt vaskblende. I rosthyttan hafva rostats 514,707.85 centner dels 
krossadt stuffblende, dels vaskblende, som lemnat 472,103.71 centner rostadt blende. 

Dessutom hafva, enligt hvad å sidan 23 angifvits, ur 1 grufva i Dannemora malmfält i Upsala län 
upphemtats 25,937 centner, ur 6 grufvor i Kopparbergs län 49,729 centner och ur 13 grufvor i Örebro 
län 31,475 centner zinkmalm. 

Metallisk zink har icke blifvit inom riket tillverkad. 

Kobolt. 

Vid Falu metallextraktionsverk hafva tillverkats 95 centner 70 g koboltoxider. 
» Tunabergs koboltverk i Södermanlands län har af malm från De Beschiska grufvan erhållits 

koboltslig till belopp af 885 <s, af hvilket belopp i afrad erlagts W 

Brunsten. 

Af den enligt uppgift å sid. 24 ur Hohults grufvor i Jönköpings län vunna manganmalmen hafva 
800 centner pulveriserats. 

Af den vid Långbans grufvor i Vermland vunna manganmalmen, till belopp 39,930 centner, hafva 

8,000 centner varit fattigare malm, som genom anrikning concentrerats och lemnat 2,043.32 centner 
anrikad brunsten. 

Beträffande öfrig inom riket vunnen manganmalms vidare förädling eller användning hafva upp­

gifter icke meddelats. 
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Svafvel. 

Tillverkningen häraf har utgjort: 

Vid Falu svafvelverk . 

Kopparvitriol. 

Tillverkningen häraf har utgjort: 

Vid Falu vitriolverk 

Jernvitriol. 

Tillverkningen häraf har utgjort: 

Vid Falu vitriolverk 

Dylta d:o i Örebro län 
Ölands d:o i Kalmar län 

Rödfärg. 

Tillverkningen häraf har utgjort: 

Vid Falu rödfärgsverk 

Tomtebo d:o i Kopparbergs län 

Dylta d:o i Örebro län 

Ölands d:o i Kalmar län 

Alun. 

Tillverkning häraf har uppgifvits till: 

Vid Ölands alunbruk i Kalmar län 

Andrarums d:o i Kristianstads län. 
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Blyerts. 

Häraf hafva åstadkommits: 

Vid Norbergs blyertsverk i Vestmanlands län 

Cerit. 

Detta mineral, som förekommer vid Riddarhyttan i Vestmanlands län, har på senare tid fått tek­
nisk användning i utlandet, hvarföre särskild brytning för vinnande af samma mineral under året egt 
rum i en grufva inom Riddarhytte koppargrufvors utrnål, hvarest erhållits 917 centner skrädd cerit. 

Marmor. 

Arbeten häraf hafva blifvit förfärdigade vid Kolmårdens marmorbruk i Östergötlands län till ett 
värde af 4,800 kronor och vid Claestorps marmorbruk i Södermanlands län till ett värde af 5,000 kronor; 
utgörande de uppgifna värdebeloppen tillsammans 9,800 kronor. 

Stenkol. 

Häraf hafva blifvit uppbrutna: 

Vid Höganäs i Väsby socken af Malmöhus län: 

af sorten N:o 1 
2 
3 

Valläkra aktiebolags stenkolsfält vid Billesholm i samma län: 
af sorten N:o 1 

2 

Kropps aktiebolags stenkolsfält i Bjufs socken af samma län 

Boserups bolags stenkolsfält vid Boserup i samma län 

Skromberga stenkolsfält i Ekeby socken af samma län: 
af sorten N:o 1 

2 
3 
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De, enligt hvad nu blifvit omförmäldt, under kalenderåret 1887 åstadkomna bergverksprodukter äro 

i nedanstående tabell, Lit. F, summariskt för hvarje slag, upptagna; varande äfven, för jemnförelse härut-

innan, produktionsbeloppen under den näst föregångna tiden från och med kalenderåret 1883 i tabellen införda. 

Lit. P. Bergverksprodukter för tiden frän och med kalenderåret 1883 till och med kalenderåret 1887. 
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5:o. Arbetskraft. 

Vid bergverks- och bruksrörelsen hafva, enligt de uppgifter som derom inkommit, under året varit 

använda 29,348 arbetare, såsom i tab. litt. G närmare angifves. 

Lit. G. Antal arbetare, använda vid bergverks- och bruks-rörelsen, kalenderåret 1887. 

hvarjemte vederbörande bergmästare uppgifvit, att den arbetskraft, som blifvit använd för upptagandet, af 
det inom Jönköpings och Kronobergs län upphemtade, å sid. 12 angifna belopp sjö- och myr-malmer, 
vore att anse såsom motsvarande 352 mansdagsverken. 
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I afseende å olycksfall, timade bland de vid bergverken under året sysselsatta arbetare, har blifvit 
anmäldt: 

att inom Kopparbergs län: vid Falu grufva en man blifvit dödad af en från gmfvans takklyfta 
nedfallande sten; vid Tuna Hästbergsgrufva en förman genom vårdslöshet förorsakat explosion af ett 
parti knallhattar, hvarigenom han blifvit blind; 

att inom Vestmanlands län i Norbergs socken: vid Mossgrufvan en person blifvit skadad under 
arbete i dagen, men återställd; vid Kolningsbergsgrufvan, dels en person blifvit skadad genom ett stjel-
pande malmlass, men återställts, dels en annan blifvit skadad vid fyllnadsarbete, men återställd; vid Näs­
bergs grufva i samma socken en person ljutit döden genom fall till grufvans botten; i Gröndalsgrufvan, 
dels en person blifvit skadad genom explosion af dynamit, men återställd, dels en person nedstörtat i 
grufvan och omkommit; uti Storgrufvan en person blifvit skadad af en nedfallande sten och aflidit; uti 
Långgrufvan, dels en person blifvit blind på ena ögat genom en kringflygande flisa från nafvaren, dels 
en annan genom fall utför en pall blifvit skadad och aflidit; i Sala stadsförsamling vid Sala grufva en 
person nedfallit i schaktet och omkommit; 

att inom Stockholms län: vid Vigelsbo grufvor i Valö socken en person fastnat i en ångmaskin 
och till följd deraf aflidit; vid Skedika grufvor i Börstils socken en person träffats af en fallande sten 
och aflidit; 

att inom Södermanlands län: vid Kantorps grufvor i Sköldinge socken, dels en person blifvit ska­
dad af ett bergsskott, men återställd, dels uti samma grufva två personer blifvit skadade i ryggen, den 
ena genom fall, den andra genom lyftning af en sten; 

att inom Örebro län uti en af Ammebergs zinkgrufvor en person vid laddning af bergskott genom 
explosion skadats så att han aflidit; 

att inom Vermlands län i Fernebo socken vid Persbergfältet två personer nedfallit i Skärstöte-
grufvan och skadat sig, en person vid Gustaf Adolfsgrufvan skadats genom fallande sten från baljan; 
i Hallgrufvan en person nedfallit från en stege; i Norra Isaksgrufvan, dels en person blifvit skadad i 
hufvudet genom nedfallande sten vid flaggning, dels en person blifvit klämd i axeln af konsten, dels en 
person nedfallit från en stege och blifvit skadad i bröst och rygg, dels ock en person blifvit klämd i bröstet 
af baljan; i södra Isaksgrufvan, dels en person blifvit skadad i ena foten genom ras, dels en person vid 
borrning fått en stålbit i armen; i Vestra Haggrufvan, dels en person nedfallit och blifvit skadad i huf­
vudet, dels två blifvit skadade af ett bergsskott, hvarvid den ena afled; i Alabamagrufvan en person dödats 
af en exploderande, frusen dynamitpatron; 

att inom Östergötlands län vid Gladhammars grufvefält fyra olycksfall af lindrigare art inträffat; 

att inom Jönköpings län vid Spexeryds grufvor tre personer blifvit skadade genom ett instörtande 
skrädhus; en af de skadade afled; 

att inom Malmöhus län: vid Billesholms grufva en arbetare blifvit ihjälklämd, och vid Bjufs grufvefält 

en person dödats af en från en uppgående lastad vagn nedfallande sten; 

varande alltså antalet af dem som genom omförmälda olyckshändelser blifvit skadade 43, af hvilka 

14 till följd af de lidna skadorna ljutit döden. 
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Enligt inkomna uppgifter, hafva vid bergverken och bruksdriften varit begagnade 178 ängmaskiner °), 

af hvilka 102 vid grufvorna, nemligen 1 i Gefleborgs län, 6 i Upsala län, 3 i Stockholms län, 10 i 

Kopparbergs län, 14 i Vestmanlands län, 27 i Örebro län, 1 i Vermlands län, 4 i Södermanlands län, 

23 i Malmöhus län; 10 vid masugnarna, nemligen: 1 i Vesternorrlands län, 1 i Gefleborgs län, 1 i Upsala 

län, 6 i Kopparbergs län, 1 i Vestmanlands län; 50 vid stångjerns- och manufakturverken, nemligen: 

2 i Norrbottens län, 5 i Vesternorrlands län, 11 i Gefleborgs län, 4 i Kopparbergs län, 1 i Stockholms 

län, 1 i Södermanlands län, 2 i Vestmanlands län, 11 i Örebro län, 3 i Östergötlands län, 7 i Kalmar 

län, 1 i Kronobergs län, 1 i Blekinge län och 1 i Malmöhus län samt 16 vid andra verk, nemligen: 1 

i Kopparbergs län, 2 i Vestmanlands län, 5 i Örebro län, 1 i Östergötlands län och 7 i Malmöhus län. 

6:o. Inmutningar och Hvilostånd. 

På sätt nedanstående tabell närmare utvisar, hafva under året af vederbörande tjenstemän blifvit 

utfärdade 486 mutsedlar å följande mineralanledningar, nemligen: 

Lit. H. Mutsedlar, utfärdade kalenderåret 1887. 
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och har hvilostånd meddelats för 86 grufvor, nemligen: 

Lit. I. Hvilostånd, meddelade kalenderåret 1887. 

Uppgifna antal utmål, som under hela eller en del af året varit under hvilostånd, har deremot 
utgjort 644, af hvilka 174 tillhört jerngrufvor samt 465 stenkolsgrufvor; hvarjemte hvilostånd äfven 
åtnjutits för 442 med utmål icke försedda områden, inmutade för vinnande af stenkol. 

Enligt inkomna uppgifter har i stället för arbetsskyldighetens fullgörande, på sätt i § 39 af gäl­
lande grufvestadga säges, afgift enligt § 41 samma stadga erlagts för 147 utmål, men är antagligen 
antalet utmål, för hvilka dylik afgift erlagts vida större, enär uppgift i berörda hänseende lemnats endast, 
från Gefle—Dala och Östra Bergmästare-distrikten. 

7:o. Förändringar genom anläggning eller nedläggning af verkstäder. 
Under kalenderåret 1887 har rörande anläggning af verk icke någon resolution blifvit utfärdad, hvar-

emot under samma år anmälan blifvit gjord angående nedläggning af: 
Odensjö manufakturverk i Barnarps socken af Jönköpings län, 
Norébergs bruk i Eda socken af Vermlands län, 
Forsbacka och Hanefors stängjernsverk samt 
Hanefors manufakturverk, alla i Mo socken af Elfsborgs län. 

Stockholm den 23 November 1888. 

Underdånigst, 

C. FR. WÆRN. 
TH. NORDSTRÖM. 

Emil Hübner. 
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